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Liste der verwendeten Prüfmittel 
List of used test equipment 

Rev.:01 

Prüfmittel 
Test equipment 

Prüfmittel-Nr. / ID-Nr. 
Equipment No. / ID-No. 

Nächste Kalibrierung 
Next calibration 

--- 
Bei der Prüfung wurden keine 

Prüfmittel vetrwandt. 
--- 

 No test equipment used.  
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Produktbeschreibung 
Product description 

Rev.:01 

1 Artikelname/ -nr. 
Article name/ -no. 

welding blanket LAVAshield® Silica glass  Art.nr. 50-1866 
welding blanket LAVAshield® black fiberglass  Art.nr. 50-2472 (50-2368/ 2468) 
welding blanket LAVAshield® gold fiberglass  Art.nr. 50-3072 (50-3068) 

2 Größen 
Sizes  

N/A 

3 Codebuchstaben 
Code letters 

N/A   

4 Verwendete Materialien 
Used materials 

Art.nr. 50-1866:    Silica glass  630 g/m² 
Art.nr. 50-2472 (50-2368/ 2468):  black fiberglass  835 g/m² 
Art.nr. 50-3072 (50-3068):   gold fiberglass  970 g/m² 

5 Sonstiges 
Other 

Vorhersehbare Verwendung wurde betrachtet. Zurzeit liegen für das/die Produkt/e 
weder Schutzklauselverfahren an, noch ist ein erhöhtes Unfallaufkommen 
bekannt. 
Foreseeable use was considered. Currently neither a safeguard clause procedure 
has been invoked nor is an increase in accidents known for this/these product (s). 

6 Mitgeltende Dokumente 
/ Prüfberichte 
Further aplicable 
documents / test reports 

/*1 Prüfbericht Auftreffen von Schweißspritzer / Test report  impact of splatter 
Bericht-Nr. / report nr.: 2017 1852 vom/of 03.08.2017 STFI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 A000170273 --- 

 

--- 
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Absatz ISO 9150:1988-12 Messergebnisse - Bemerkungen Bewertung 

Evaluation Clause Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests Measuring results - Remarks Evaluation 

Rev.:01 

 Auftreffen von Schweißspritzern (kleine Tropfen geschmolzenen Metalls) 

Impact of spatter (small splashes of molten metal) 

 Anzahl der Tropfen um die Temperatur hinter der Probe 
um 40 K zu erhöhen. 
 
Number of drops of molten metal to raise the 
temperature behind the test specimen by 40 K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/*1  
welding blanket Silica  
Einzelwerte/ Serval values: 
  41) 
  41) 

 = 4 Tropfen / drops 
 
1) anhaftende(r) Metallspritzer /  
adhesive molten metal 
 
 
welding blanket black 
fiberglass 
Einzelwerte/ Serval values: 
  18 
  20 
  16 
  18 

 = 18 Tropfen / drops 
 
 
welding blanket gold 
fiberglass 
Einzelwerte/ Serval values: 
  15 
  13 
  16 
  18 

 = 16 Tropfen / drops 
 
 
 
 
Klassifizierung der 
Prüfergebnisse ist nicht 
anwendbar / Classification of 
the test results is not 
applicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P  
F  
N/A  
N/T  
 
informativ / 
informative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


